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RAPPORTO DI PROVAN. V/  8954AA del 07.02.2017

A richiesta n. 6838V del 23.12.2016
Committente: TURTLE SRL

Indirizzo: VIA KENNEDY 9 CONEGLIANO (TV)
Campioni n. 5 PIASTRE IN PLASTICA TIPO “EMME’
Data di arrivo: 23.12.2016

Provenienza dichiarata: PIASTRE PRODOTTE PRESSO STABILIMENTO TURTLE SRL VIA PIAVE PADOVA ED
UTILIZZATE PER IL MONTAGGIO DI PANNELLI PREFABBRICATI

Note sul campionamento: CAMPIONI PRELEVATI DAL COMMITTENTE E CONSEGNATI AL LABORATORIO

Note:

Dichiarazione:
- i risultati delle prove contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente ai campioni provati

- Il presente rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente senza I'autorizzazione del responsabile del laboratorio.
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