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Esperienza effettuata: VERIFICA DELLA RISPONDENZA GEOMETRICA DEI CAMPIONI DI CALCESTRUZZO 
CONFEZIONATI IN LABORATORIO A QUANTO PREVISTO DALLA NORMA UNI EN 12390-1 

Note: 

Dichiarazione: 
- i risultati delle prove contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente ai campioni provati.
- Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del responsabile del laboratorio.
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Allegali: n°1 scheda. 

Il rapporto di prova è composto da n.2 fogli (facciate scritte n.2) 
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